INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH
ZAKILAD CHEMII ANALITYCZNEJ

44-100 Gliwice, Sowinskiego 5, tel. 32 2 380 478, fax 322 316 933
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RAPORT Z BADAN Nr: 0187/2019

1. Zleceniodawca
"MIKA" Izabela Meczykowska Filus wlasciciel marki OTHER
ul. Kusocinskiego 5
47-300 Krapkowice
2. Obiekt badan, charakterystyka
Obiekt badan: prébka oznaczona jako ,.stal tytanowa G 23”
Rodzaj badan: analiza pétilosciowa
Data przyjecia obiektu do badan: 27.03.2019
Data rozpoczecia 1 zakonczenia badan: 27.03.2019 - 24.04.2019
3. Metody badawcze
- analiza péhilosciowa -- metoda fluorescencji rentgenowskiej (XRF).

4. Wyniki badan

Pierwiastek | Zawartos¢, % |
Ti 89,4
Al 6,13
v 4,12
Fe 0,26
W | 008
Ni 0,02
" Mo | 00
~...Koniec...
TRROC TR JuQe [y (NS
| podpis ! - | data __pi

- Przedstawione w raporcie wyniki odnoszg si¢ wylacznie do wymienionych tu obiektéw badan.
- Pisemne reklamacje dotyczgce wynikéw mozna sklada¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania raportu.
- Po zakonczeniu badan, obiekt badan zostaje zlozony w archiwum, gdzie przechowywany jest przez okres
dwoch miesiecy.
- Raport z badan moze by¢ powielany wylgcznie w calosci. Powielanie czesci Raportu wymaga kazdorazowo zgody
Instytutu Metali Niezelaznych.
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RAPORT Z BADAN Nr: 0187a/2019

1. Zleceniodawca

"MIKA" I1zabela Megczykowska Filus wiasciciel marki OTHER
ul. Kusocinskiego 5
47-300 Krapkowice
2. Obiekt badan, charakterystyka
Obiekt badan: probka oznaczona jako ,,stal 316 L™
Rodzaj badan: analiza pétilosciowa
Data przyjecia obiektu do badan: 27.03.2019
Data rozpoczecia 1 zakonczenia badan: 27.03.2019 — 24.04.2019
3. Metody badawcze

- analiza péhlosciowa - metoda fluorescencji rentgenowskiej (XRF).

4. Wyniki badan

Pierwiastek | Zawartosé¢, %
Fe 67.4
Cr 16,8
Ni 9,67
Mo 3,06
Mn 134
Co _ 0,53
W 0,37
Si ‘ 0,33
Cu 1 0,28

\% _ 0,15

Nb 0,13

P 0,02
...Koniec...
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-  Przedstawione w raporcfé wyniki odnoszg sie wylacznie do wymienionych tu obiektéw badan.
- Pisemne reklamacje dotyczgce wynikéw mozna skladaé¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania raportu.
- Po zakonczeniu badan, obiekt badan zostaje zlozony w archiwum, gdzie przechowywany jest przez okres
dwoch miesiecy.
- Raport z badan moze by¢ powielany wylgcznie w calosci. Powielanie czesci Raportu wymaga kazdorazowo zgody
Instytutu Metali Niezelaznych.
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